Burkol6- és egyéb épitSanyagok

Fajta Minség Teskt:};%sés
Aszfalt yntitt 2400
sajtolt (MSZ 1197, 1199, 4741, 4742, 4743) 2100
Azbesztcemet sajtolatlan pl. hullémlemez (MSZ 1198) 1700
(MSZ 3275) 1050
— kitnts, kéliszttel 1300
Cellul6zacetdt tdbldban i 1300
Cementlap (MSZ 4753) I 2300
Csempe 1600
Dekorit 1300
tbltéanyag nélkill 1200
Epoxigyanta 4 dsvényi anyaggal . 2000
: livegszdllal 1800
Fenoplaszt ' 1500
Gumipadlé 1800
Jéxdalap (MSZ 4755) 2300
Kédtrdny (szurok) ) 1100
' k6 (MSZ 37) 2500
Keramit lap (MSZ 36) 2500
K6agyagburkoldlap (MSZ 3553) 2400
Magnezitpadl6 (MSZ 6249) 1400
Mozaiklap (MSZ 4754, MSZ 11008) _ 2300
Mianyag csempe polisztirol, kopolimer 1100
Padldsburkold tégla (MSZ 554) 1500
Petrosist ' 1700
Poliamid (pl. Danamid) 1100
Poliésztergyanta tdltfanyag nélkiil 1300
Polietilén 950
Poliizobutilén (pl. Acid-lemez, Rhepanol) 950
Polimetilmetakrildt (pl. Niplex, Plexiglas) 1200
Polipropilén - 900
keménylemez (pl. Vinidur) ; 1400
padldburkold lemez (MSZ 7764) hazal 1500
N padlsburkols lemez, killftldi Y1900
padléburkolslap 1400
tdbla 2600
Oveg drétbetétes . 2700
1 cm padlé és burkolat témege, 17, kg/m’ !
|
Szerkezet m Szerkezet m
Parafa 3,5 Beton, m(iks, cem. lap 22 .
Puhafa 6 Magnezit 18
Keményfa 7 Keramit 25
Fakocka aszfaltban 13 Mettlachi 23
Gumi, PVC, lindleum 13 Uveglemez 26
Aszfalt 22 Drétlveg lemez 27

Tégla 18 Agyagtapasztas 16



